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4, LABORATORIO DE ENSAYO

Los ensayos a que se refiere el presente informe han sido realizados por el Laboratorio Central
de INTEMAC, situado en Torrejéon de Ardoz, Madrid, Ctra. de Loeches n® 7 (CP. 28850).

El Laboratorio esta acreditado por la Comunidad de Madrid, segin Real Decreto 1230/1989
de 13 de Octubre (BOE de 18 de Octubre), e inscrito en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién, con los nimeros de registro y areas

técnicas siguientes:
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FECHA DE
N° DE CONCESION DESCRIPCION DEL
REGISTRO DE LA AREA DE ACREDITACION
ACREDITACION

03160 EHA 05 2005.07.28 Control del hormigén, sus componentes y de las armaduras
de acero, ensayos bésicos y complementarios 1°, 4° y 5°,

03161 GTL 05 2005.07.28 Ensayos de laboratorio de geotecnia, ensayos basicos y
complementarios 1°, 2° y 3°.

03162 GTC 05 2005.07.28 Sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ” para
reconocimientos geotécnicos.

03163 VSG 05 2005.07.28 Suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales
constituyentes en viales, ensayos basicos y
complementarios 1°.

03164 EAP 05 2005.07.28 Control de perfiles de acero para estructuras, ensayos
basicos y complementarios.

03165 EAS 05 2005.07.28 Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero,
ensayos basicos y complementarios.

03166 AFC 05 2005.07.28 Control de los materiales de fabricas de piezas ceramicas.

03167 AFH 05 2005.07.28 Control de los materiales de fabricas de piezas de
hormigén.

03168 ACC 05 2005.07.28 Control de los materiales de cubiertas de piezas ceramicas.

03169 ACH 05 2005.07.28 Control de los materiales de cubiertas de piezas de
hormigdn.

03170 APH 05 2005.07.28 Control de los materiales de pavimentos de piezas de
hormigén.

03171 AMC 05 2005.07.28 Control de morteros para albafiileria

El Laboratorio dispone también de otras homologaciones, acreditaciones o reconocimientos

de distintos organismos, en areas especificas de su campo de actuacion, que pueden

ponerse de manifiesto a solicitud del Peticionario.

VEASE NOTAENONTRAROR
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Este informe consta de 25 paginas numeradas y selladas.
Torrejon de Ardoz, 15 de Noviembre de 2007.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EL DIRECTOR DEL AREA DE
ENSAYOS Y ESTUDIOS|GEQOTECNICOS GEOTECNIA

Alberto Blanco roza

Gedlogo José Tapia Menéndez
Master en Ingenieria Geoldgica. UCM Ingeniero de Caminos, Canales yAPuertos

VOBO
EL DIRECTOR DEL LABORATORIO CENTRAL

Jaime A. Fernandez Gémez
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

VEASE NOTA EN CONTRAPORTADA






